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	adheze, přilnavost
	adhesion, stickness

	alkalita
	alkalinity, bysicity

	alkydovaný olej
	alkyd oil

	anorganické pojivo
	inorganic binder

	areometr (hustoměr)
	densimetr, areometer

	asbest
	asbestos

	atmosferický nálitek
	atmospheric riser

	B
	

	barvivo
	blacking, black wash

	bentonit
	bentonite

	bentonitová směs
	bentonite moulding mixture

	bez jádra
	coreless

	bílá litina
	white cast iron 

	bitumen
	bitumen

	bobtnavost
	swelling power

	boční nálitek
	side riser

	bod tavení
	fusion point 

	břečka
	wash

	bubnová sušárna
	drum drier, rotary drier

	bubnové síto
	rotary screen

	bubnový kypřič písku
	centrifugal desintergrator cutter

	bubnový mísič
	mixing drum, cirum mixer

	bubnový odlučovač železa
	drum separator of iron

	C
	

	cedítko
	dross filter, strainer core

	cejchování
	calibration

	cement
	cement

	cementová směs
	cement sand

	CT směs
	CO2 moulding mixture

	Č
	

	černouhelná moučka
	coal dust

	čistý kov
	pure metal 

	čištění odlitku
	cleaning of casting

	čtvercový kuželový vtokový kanál  
	square tapered sprue

	D
	 

	další (doplňkové) proměnné
	additional variables

	dávkovač
	dosing device, doser

	dávkování
	dosing

	deformace
	deformation

	dělící písek
	parting sand

	dělící plocha
	parting plane

	dělící prostředek
	parting agent, release agent

	dextrin
	dextrin

	dezintegrátor
	sand centrifugal machine

	dielektrická sušárna
	dielectric dryer

	dmýchací zařízení
	blower

	dmýchání, foukání
	blowing

	dmyšní trubice
	tuyere

	dno kuplovny
	cupola hearth

	doba lití
	pouring time

	doba tuhnutí  
	solidification time

	dodatečně doplňovaný kov
	additional feed metal

	doplňovat tuhnoucí odlitek
	feed the solidifying casting

	doprava tekutého kovu
	liquid metal trasport

	doprovázet
	accompany

	dosazovací hlava = nálitek
	feed-head

	dosazovací vzdálenost
	feeding distance

	drcení
	crushing, pulverizing

	druhovací váha
	scales for charge make-up

	druhovací zařízení
	charging equipment

	druhování
	make-up charge

	dřevěná moučka
	wood flour

	dřevouhelná moučka
	charcoal powder, powdered charcoal

	dutina ve formě
	mould cavity

	dvoufázové pásmo
	mushy region 

	E
	 

	elektromagnetický odlučovač železa
	electromagnetic separator of iron

	energetická bilance
	energy balance

	eroze formy
	erozion of a mould 

	ethylsilikát
	ethyl silicate

	exotermická směs
	exothermic moulding mixture

	exotermický nálitek  
	exothermic riser  

	F
	 

	fenolformaldehydová pryskyřice
	phenol-formaldehyde resin

	ferochromová struska
	ferrochromium slag

	feroslitina
	ferro-alloy

	fluidní sušárna
	fluidized bed drier

	fluorit, kazivec
	fluorspar

	forma
	mould = mold /US/

	formíř
	moulder

	formovací materiál
	mould material

	formovací písek
	moulding sand

	formovací postup
	moulding process

	formovací rám
	flask

	formovací směs
	moulding mixture

	formovací směs na přisušení
	skin-dried sand

	formovací směs na syrovo
	green sand

	formovací směs pro přesné lití
	precision casting moulding mixture, investment casting moulding mixture

	formovací směs s ovládáním ztužováním
	moulding mixture with directional setting

	formovací směs s vodním sklem
	waterglass moulding mixture

	formovací stroj
	moulding machine

	formovací stroj na lisování vyššími měrnými tlaky
	high pressure squeeze moulding machine

	formovací zařízení
	moulding equipment

	formování na spalielný model
	combustible pattern moulding

	formovatelnost
	mouldability

	forovací směs na sucho
	mixture for dry moulds

	foukací stroj na jádra
	core blower

	foukané jádro
	blown core

	foukání jádra
	blowing a core

	furanová praskyřice
	furan resin

	furanová směs
	furan sand, furan resin mouling mixture

	fyzikální vlastnosti
	physical properties

	G
	

	geometrie formy
	mould geometry

	grafit
	graphite

	gravitační zrychlení
	acceleration due to gravity

	H
	 

	hematitové surové železo
	hematite iron

	hliněné jádro
	loam core

	hlinitá směs
	clay bonded mixture

	hnací síla
	driving force

	hnětací mísič
	kneading mill, mixer

	hnětení
	kneading

	hodnota pH
	pH value

	homogenita
	homogenity

	horký jaderník  
	hot box

	horní nálitek  
	top riser  

	horní vtok
	top gate

	houska
	pig

	hruška (beranidlo)
	tup

	hubený písek
	weak sand

	hubička pánve
	ladle lip

	hustota
	density

	hustota po upěchování
	ramming density

	hygroskopičnost
	hygroscopicity

	CH
	

	chemické složení
	chemical composition

	chemické vlastnosti
	chemical properties

	chemický rozbor
	chemical analysis

	chladící buben
	cooling drum

	chladící hřebík
	chill nail

	chladící účinek
	chilling action

	chladící věž
	chimmey cooler, cooling tower

	chladítko
	chill

	chladnutí
	cooling

	chlazení písku
	sand cooling

	chod pece
	working of the furnace

	chromitový písek
	chromite sand

	chrommagnesitový písek
	chrome- magnesite sand

	chyby ve vtokování nebo nálitkování
	errors in gating or risering

	I
	 

	ingot
	ingot

	isolovaný nálitek
	insulating riser  

	J
	 

	jaderník
	core-box

	jádro
	core

	jádro z cementové směsi
	cement sand core

	jádro ze směsi s vodním sklem
	waterglass sand core

	jádrová směs
	core moulding mixture

	jádrový olej
	core oil

	jednostná směs
	standard sand , unit sand

	jemné zrno
	minute grain

	jíl 
	clay

	K
	

	kalafuna
	colophony


	kamenné uhlí
	coal

	kanály vtokové soustavy
	channels of a gating system

	katalyzátor
	catalyst

	kelímek
	crucible

	kleště na kelímky
	lifter, tongs

	koeficient účinnosti vtokového kanálu
	efficiency factor of sprue  

	koeficient zabíhavosti
	fluidity factor

	koherese
	cohesion

	kokila
	chill-mould

	kokilové lití
	chill-casting

	koks
	coke

	koks s vysokým obsahem uhlíku
	high carbon coke

	koksárenský plyn
	coke-oven gas

	kolíkový kypřič písku
	spike desintergrator

	koloidní grafit
	colloidal graphite

	kolový mísič
	sand muller

	kolumnární zrno
	columnar grain

	konsolový pískomet
	bracket-type sand slinger

	kontrola
	check

	konvertor
	convertor

	konzistometr
	consistometer

	korund
	corundum

	kov
	metal

	kov lehký
	light metal

	kov neželezný
	non-ferrous metal

	kov těžký
	heavy metal


	kovové jádro
	metal core

	kovové sutoviny
	metallic raw materials

	kresol-formaldehydová pryskyřice
	cresol-formaldehyde resin

	krycí stůl
	protective layer, converting agent

	krystalizační fronta
	solidification front

	krystalizační rozmezí teplot likvidu a solidu
	solidification temperature range / TL-TS /

	krystalografický
	crystallographic

	křemelína
	diatomaceous earth, infusorial earth

	křemen
	quartz

	křemenná moučka
	silica flour, quartz flour

	křemenný písek
	silica sand, quartz sand

	křivka zrnitosti písků
	fineness curve of moulding mixtures

	kulatá zrna
	round grains

	kuplovna chlazená vodou
	water cooled cupola

	kuplovna s předehřátým větrem
	hot blast cupola

	kuplovna s větrem obohaceným kyslíkem
	cupola with oxygen enriched blast

	kupolní pec, kuplovna
	cupola furnace 

	kuželový kruhový vtokový kanál
	round tappered sprue

	kypření
	aerating, disintergrating

	kypřící přísada
	aerating agent, disintegrating agent

	kypřič písku, aerátor
	sand desintergrator, aerator

	kyselost
	acidity

	kysličník uhličitý
	carbon dioxide, carbonic anhydride

	kyvadlový mísič
	centrifugal muller, speedmuller

	L
	

	laboratorní mísič
	labratory mixer

	lamač housek
	pig breaker

	laminární tok
	laminar flow

	lapač jisker
	spark arrester

	latentní skupenské teplo
	latent heat of fusion

	lepení jádra
	gumming of cores

	lepící stroj na skořepiny
	shell mould sealer

	lepivost
	adhesion power

	lesklý uhlík
	lustrous carbon

	licí kanál
	sprue

	licí linka
	pouring line

	licí nálevka
	pouring cup

	licí pánev
	ladle, pouring ladle

	licí pánev s lapačem strusky
	dam type lip ladle

	licí rychlost
	pouring rate

	líh
	spirit

	likvidus
	liquidus (line)

	lisovací formovací stroj
	squeeze moulding machine

	lisování
	squeezing

	lisování vyšším měrným tlakem
	high pressure moulding

	lití do forem
	mould casting

	lití do písku
	sand-casting

	lití do trvalých forem
	permanent-mould casting

	lití horem  
	top gating  

	lití spodem
	bottom gating

	lití v dělící rovině
	parting line gating

	lití, odlévání, odlitek
	casting

	litý kov
	cast metal

	lněný olej
	linseed oil

	lopatkový mísič
	vertical revolving arm mixer

	lžíce
	sampling spoon

	M
	

	magnesitový písek
	magnesite sand

	magnetický odlučovač železa
	magnetic separator

	malý konvertor s bočním dmýcháním
	side-blown convertor

	mastek
	talc

	mastný písek
	fat sand, strong sand

	mazut
	heavy fuel oil

	mechanická regenerace vratného písku
	mechanical reclamation of used sand

	mechanické vlastnosti
	mechanical properties

	mechanické zkoušky
	mechanical tests

	melaminová pryskyřice
	melamine resin

	melasa
	molasses

	měření tepelné vodivosti
	thermal conductivity measuring

	metalurgická kuplovna
	metallurgical blast cupola

	metání
	slingering

	míchačka
	stirrer

	mikroskop
	microscope

	mísení
	mixing

	mísič
	mixer

	mletý koks
	coke dust

	močovinoformaldehydová pryskyřice
	urea-formaldehyde resin

	model
	pattern

	modeláma
	pattern shop

	modelář
	patterrnmaker

	modelová deska
	pattern plate

	modelová směs
	facing sand

	modul
	modulus

	N
	 

	nadměrná turbulence  
	excessive turbulence  

	nafta
	crude oil, fuel oil, petroleum

	nahromadění
	accumulation

	náklady na čištění
	cleaning costs

	nálitek
	riser, feeder

	nálitek s podnálitkovou vložkou
	washburn riser, neck-down riser

	nálitkování
	risering

	napojení zářezů
	attaching of gates 

	nátěr
	coat, paint, dressing, washing

	nátěr forem
	mould casting, mould dressing, mould facing

	nátěr jader
	core coating, core dressing, core facing

	nátěrová hmota
	coating material, painting material, dressing material

	navlhavost
	moisture absobtion ability

	nečistota
	dirt

	nedostatečný
	insufficient  

	nekonečně dlouho
	indefinitely  

	nekovový vměstek  
	non-metallic inclusion  

	nepravé jádro
	inset core

	nepřetlaková soustava  
	non-pressurized system  

	nezaběhlý odlitek
	misrun casting

	nezaběhnutí
	misrun

	neželezné slitiny  
	non-ferrous alloys  

	nístěj kuplovny
	cupola well

	nízkofrekvenční indukční pec
	low frequency induction furnace, mains frequency induction furnace

	nízkofrekvenční indukční pec kelímková
	low frequency crucible induction furnace, mains frequency crucible induction furnace

	nízkouhlíková ocel
	medium carbon steel

	nový písek
	new sand

	nukleace
	nucleation 

	O
	 

	obalená směs
	coated moulding mixture

	obalování písku
	sand coating

	objemová staženina
	volumetric shrinkage 

	objemové zněny  
	volume changes

	oblast nízkého tlaku
	low pressure area 

	obloučkový vtok
	horn gate

	obracení formy
	rolling over the mould, turning over the mould

	obsah sušiny
	dry substance content

	ocel
	steel

	ocel chromová
	chromium steel

	ocel k lití, ocelolitina
	cast steel

	ocel křemíková
	silikon steel

	ocel legovaná
	alloy steel

	ocel manganová
	manganese steel

	ocel na odlitky
	část steel 

	ocel neuklidněná
	unkilled steel, rimming steel

	ocel niklová
	nickel steel

	ocel nízkolegovaná
	low alloy steel

	ocel nízkouhlíková
	dead soft steel, low carbon steel

	ocel polouklidněná
	semi-killed steel

	ocel s vysokým obsahem uhlíku
	high carbon steel

	ocel uhlíková
	carbon steel

	ocel uklidněná 
	killed steel

	ocel vysokolegovaná
	high alloy steel

	ocelový odpad
	scrap steel

	očkovací přísada, očkovací látka
	inoculant

	odebírání vzorku
	sampling

	odlehly nálitek
	dead riser, cold riser

	odlévání spodem (pánve)
	bottom pouring

	odlévat, lít
	pour, část

	odlučovač strusky
	front slagging spout

	odlučovač železa
	separator of iron

	odlučování železa
	separation of iron

	odolnost proti otěru
	abrasion resistance

	odpad
	returns, waste, scrap

	odpichový otvor
	tap hole

	odplyňovací prostředek
	degassing flux

	odsávání prachu
	dust extraction, dust removal, reclamation of used sand

	odstředivé lití
	centrifugal-casting 

	odstředivý odlučovač
	whirl gate

	odstředivý odlučovač železa
	centrifugal separator of screen

	odstupňovaný rozváděcí kanál  
	reduced runner

	odvod tepla z  
	extraction of heat from  

	odvzdušnění jádra
	core venting

	odvzdušnění formy
	mould venting

	ohřívač větru
	hot-blast stove

	ohřívané předpecí
	preheated forehearth

	okolí
	surrounding 

	okružní větrovod
	air belt, wind belt, air box, wind box

	olejová směs
	oil sand mixture

	olejové jádro
	oil-sand core

	olivínový písek
	olivine sand

	organické pojivo
	organic binder

	organobentonitová směs
	organobentonite

	ostrohranná zrna
	angular grains

	ostřivo
	opening material

	osychavost
	drying off

	otevřený nálitek
	open feeder, open riser

	P
	 

	padac beranidlo
	scrap breaker

	pálený lupek
	slate clay

	palivo
	fuel

	pánev bubnová
	drum type ladle

	pánev jeřábová
	crane ladle

	pánev pojízdná
	buggy ladle

	pánev ruční
	hand ladle, shank ladle

	pánev se zátkou (spodní výpusť)
	bottom pouring ladle, stopper ladle

	pánev sifonová
	tea pot spout spout ladle

	pánev sklopná
	tilting ladle

	pánev strusková
	slag ladle, slag pot

	pásový kypřič písku
	royer sand mixer

	pásový odlčovač železa
	belt separator of iron

	paternosterová sušárna
	paternoster dryer

	pec
	furnace

	pec bubnová
	drum furnace

	pec elektrická
	electric furnace

	pec elektrická indukční
	eletric iduction furnace

	pec elektrická indukční kelímková
	coreless crucible induction furnace

	pec elektrická indukční žlábková
	channel type induction furnace

	pec elektrická oblouková
	electric arc furnace

	pec elektrická odporová
	electric resistance furnace

	pec indukční
	induction furnace

	pec kelímková
	crucible furnace

	pec pálací
	reverberatory furnace

	pec rotační
	rotary furnace

	pec Siemens-Martinova
	open-hearth furnace

	pec sklopná
	tilting furnace

	pec udržovací
	holding furnace

	pec vakuová
	vacuum furnace

	pěchovadlo
	rammer

	pěchování
	ramming, packing

	petrolej
	petroleum, kerosence

	pevné palivo
	solid fuel

	pevnost
	resistence, strength

	pevnost v ohybu
	bending strength

	pevnost v tahu
	tensile strength

	pevnost v tlaku
	comression strength

	pevnost ve střihu
	shear strength

	pevnost za sucha
	dry bond strength

	pilový odlučovač strusky
	saw tooth dirt trap

	písek
	sand

	pískomet
	slinger

	plastičnost
	plasticity

	plášť pece
	furnace shell

	plocha příčného průřezu
	cross section area

	plocha připojení nálitku
	riser contact area

	plocha všech zářezů  
	total gate area  

	plynatost
	gas content

	plynné palivo
	gas fuel

	pneumatická doprava
	pneumatic conveying

	pneumatická pěchovačka
	air rammer

	podchlazení
	supercooling 

	podnálitková vložka neck-down core
	neck-down core

	podnálitkové jádro
	breaker core

	podpěrka jádra
	chaplet

	podstavec pod kelímek
	stool

	pohlcování vlhkosti
	moisture absorbtion

	pojit, spojovat
	bond

	pojivo
	binder

	pojivo na sušení
	dry binder

	pojivo tvrdnoucí za studena
	air-setting binder

	pojivost
	binding power, bonding efficienty

	pojízdné předpecí
	mobile forehearth

	pojízdný pískomet
	rolling slinger

	polomastný písek
	medium strong sand

	polygonové síto
	sleve

	polysacharid
	poly-saccharide

	polystyren
	polystyrene

	pomocná zařízení
	auxiliary equipment

	pomocné látky
	auxiliary compounds

	popel
	ash

	popílek
	flue ash, fly ash

	poprášení formy
	dusting powdering

	porosita
	porosity

	pórovitost
	porosity

	potenciální energie
	potentional energy

	povrch odlitku  
	surface of castine  

	povrch zrna
	grain surface

	povrchové napětí
	surface tension  

	pozorovací okénko
	peep hole

	pravidelnost (zrnitosti)
	grain size regularity

	prodloužení rozváděcího kanálu
	runner extension 

	prodyšnost
	permeability

	proměnná
	variable

	proudit systémem
	pass through the system

	prstencový vtok
	ring gate

	průběžná sušárna
	tunnel drying stove

	průběžný mísič
	continuous mixer

	průměr nálitku
	riser diameter

	pryskyřičná směs
	resin bond mixture

	předpecí
	forehearth, receiver

	předpecí kuplovny
	cupola-forehearth

	předslitina
	master alloy

	předslitina
	master alloy

	přehřátí  
	superheat

	přechlazení
	undercooling

	přesé lití na vytavitelný model
	investment casting lost wax process

	přesívání
	screening

	přetavenina
	remelt alloy, secondary alloy

	přetavit
	remelt

	přetlakový nálitek
	pressure head

	přetlakový systém
	pressurized system

	přídavky
	paddings

	přilehlý nálitek
	hot riser  

	přímý kruhový vtokový kanál
	round straight sprue

	přírodní písek
	natural sand, naturaly bounded moulding sand

	přísada
	addition, admixure,additive

	příslušná sekce
	relevant section

	přizpůsobit
	accomodate

	R
	 

	reakce
	reaction

	redukční prostředek, desoxidační prostředek
	deoxidant, deoxidant agent

	regenerace vratného písku
	sand reconditioning

	regenerace vratného písku za mokra
	wet reclamation of used sand

	regenerace vratného písku za sucha
	dry reclamation of used sand

	regenerační zařízení
	reclaiming plant

	regenerovaný písek
	reclaimed sand, reconditioned sand

	rovnoosé zrno
	equi-axed grain 

	rozměrové změny
	dimensional changes

	rozmezí tuhnutí
	freezing range

	rozmezí, rozhraní
	interface

	rozpadavost
	collapsibility

	roztavený kov
	molten metal

	rozváděcí kanál, struskový kanál
	runner

	rozvětvený vtok
	finger gate

	růst
	growth

	rychletvrdnoucí směs
	rapid hardening moulding mixture

	rychlost chladnutí
	cooling rate

	rychlost plnění formy
	mould filling rate

	rychlostní energie  
	velocity energy

	Ř
	 

	řídící průřez
	choke cross area

	S
	 

	sádra
	gypsum, plaster

	samotvrdnoucí směs
	self setting moulding mixture, self hardening moulding mixture, self-curing moulding mixture, no-bake moulding mixture

	saze
	soot, carbon black

	sběrač strusky
	slag receiver

	schopnost pohlcování tepla
	heat absorbtion ability

	síto
	screen

	sítový rozbor
	sleve analysis, sleve grading

	skládání formy
	mould assembly

	skladovatelnost
	storage life

	sklon ke stahování
	shrinkage tendency

	sklopné předpecí
	tilting forehearth

	skořepinová forma
	shell mould

	skořepinová směs
	shel moulding mixture

	skořepinové jádro
	shell core

	slévač
	foundryman, caster

	slévárenské surové železo
	foundry pig iron

	slévárenský koks
	foundry coke

	slévárna
	foundry

	slévateInost
	castability

	slitina
	alloy

	slitina slévárenská
	casting alloy

	slitina železa
	ferrous alloy

	slitinová ocel
	alloy-steel

	složení formy
	closing the mould

	složení kovu
	metal composition

	složka slitiny
	alloying constituent

	smáčedlo
	wetting agent

	směšovací pánev
	mixing ladle

	smršťování
	contraction

	solidus
	solidus (line)

	soustava nálitku
	risering system

	soustředěná staženina
	centreline shrinkage

	spaliny, spálené plyny
	comnusion gas

	spalitelnost
	combusivity

	spalovací pásmo
	combusion zone

	spínání rámů
	clamping the moulding boxes

	spodek formy
	bottom, drag 

	spodní vtok
	bottom gate

	spojení, uzel
	junction

	spojovací část mezí nálitkem a odlitkem 
	riser neck = riser contact

	spojovací kanál
	passageway

	sprchový vtok, dešťový vtok
	pencil gate

	stabilní
	stable

	stabilní pískomet
	stationary slinger

	stahovačka strusky
	skimmer

	stanovaní odplavitelných látek
	clay wash analysis

	stanovení bodu spékání
	sintering point determination

	stanovení napjatosti
	moisture absorbtion ability determination

	stanovení obsahu  vody
	water content determination

	stanovení obsahu plynů
	gas content determination

	stanovení otěruvzdornosti
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