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Okruhy otázek z p�edm�tu                                   
„ Zkoušení materiál� a výrobk�“ – �ást 

tvá�ení 
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1) Definujte pojem hlubokotažnosti plechu.  Ztráta stability. 
2) Kritéria hodnocení hlubokotažných plech� ( z tahové zkoušky) 
3) Plošná anizotropie – zkoušení, hodnocení 
4) Normálová anizotropie a její význam 
5) Exponent zpevn�ní a jeho využití pro tvá�ení plošného materiálu 
6) Metodiky m��ení a hodnocení exponentu zpevn�ní 
7) Napodobující zkoušky – technologické 
8) Využití plasticity materiálu  - Keeler-Goodwinovy diagramy mezních 

tva�itelností 
9) Metoda sítí 

 

 

 

Podmínkou k ud�lení zápo�tu a p�ipušt�ní ke zkoušce je odevzdání zadaného 
elaborátu. 


